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 تریکیجذب الک .3جذب فیزیکی                           .2جذب شیمیایی                    .1

  :پدیده جذب به دو دسته تقسیم می شوند
Adsorption.1 جذب سطحی  
 Absorption.2 همراه با پیوند شیمیاییجذب 

Adsorption   : نوعی جذب است که در منطقه مرزي دو سیستم یک تغییر غلظت ایجاد می شود
انیم سطح بنابراین می تو. و گاز جذب شده در سطح یک جاذب بصورت تک ملکولی جذب می شود 

  .جاذب را با استفاده از این روش بدست آوریم 
Absorption  :   در ایـن نـوع   .آن یک ترکیب جدید به وجود می آیـد نوعی جذب است که پس از

هاي جـذب  در این جذب ماهیت مولکول.اي در سطح جسم جامد جذب می شوند گاز جسم حل شده
  .شده و جاذب تغییر می کند
از نـوع   "روي بین آنها عمومـا نی. هستند فیزیکی وع جذب می گردند از نوعنیرو هایی که سبب این ن

نیرویی است که ناشی از دو قطبی هـاي موقـت ایجـاد شـده بـه      ،نیروي واندروالس .است لسوارواند
  .وسیله فشار یا غلظت می باشد

اي آلـی  رخـی از پلیمـر ه ـ  ب سیلیکاژل،ذغال فعال وریستالی،ک ياز انواع جاذب می توان به شبکه ها
انـدازه ذراتـی کـه    : هاین جاذب ها داراي یک سري خصوصیات مشخص می باشند از جمل.اشاره کرد

نحـوه توزیـع حفرههـا در     ،اندازه حفره ها و)(m²/grسطح داخلی تخلخل بر حسبجذب می کنند،
  .این مشخصات از طریق ایزوترم هاي جذبی محاسبه می شوند.سطح جاذب

گاز جذب شده در درجه حرارت ثابت را به فشار و یا غلظت به صورت  فروندلیش  وابستگی مولاریته
  :زیر نشان داد
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  :روش آزمایش
بورت ،میلی لیتري،پیپت،استوانه مدرج،گیره 250 عدد ارلن 6براي انجام این آزمایش احتیاج به 

 يارلن هاذغال فعال را وزن نموده،در گرم  1ابتدا مقدار .مولار 0.15اسید استیک ،ذغال فعال،
  .نمایید مخلوطشماره گذاري شده ریخته و مطابق جدول با آب و اسید استیک 

  
  شماره

  ارلن 
 0.15 د استیکیحجم محلول اس

 مولار
 بحجم آّ
  مقطر

1  100  0  
2  80  20  
3  60  40  
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4  40  60  
5  20  80  
6  10  90  

چـون  .دقیقه می گذارید بمانـد  40دهیم و در حدود  سپس در ارلن ها را بسته و به شدت تکان می 
،قبل از آن که هر نمونه را صاف کنـیم مقـداري از آن   ري از اسید را به خود جذب می کندکاغذ مقدا

در قیف می ریزیم تا آن میزان اسیدي کـه مـی خواهـد جـذب      نمونه را روي کاغذ صافی آماده شده
از   10cc و صـاف مـی کنـیم    را هاو محلولگذاشته  س قیف را روي ارلن تمیزيسپ.کاغذ شود، بشود
        ین تیتـر کـرده و غلظـت محلـول را بـه دسـت       ئمولار در مجاورت فنل فتـال   0.1 هر ارلن را با سود

  .می آوریم

  :محاسبات
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θθ  
  

مقدار جذب 
  شده

( )CC ′−  

غلظت محلول بعد از 
)جذب )C ′ 

  نرمالیته
NaOH

  
( )mlVNaOH   غلظت اولیه

  )C(محلول
  نارل

0.146 004.0
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y = 1.1286x + 4.4932

-4.5

-4

-3.5

-3

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0
-8 -6 -4 -2 0

Ln(c')

Ln
(c

-c
')

  
  :ودار داریمبا توجه به نم
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